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Réalisation d’essais et d’analyses constructifs généraux

Vous avez constaté des dégats a votre batiment ? Vous souhaitez avoir une idée de I'état d’une construction
en particulier ou vous souhaitez qu’un spécialiste étudie votre probleme de construction de plus prés ? Dans
ce cas, Vincotte est votre partenaire idéal. Une équipe d’ingénieurs civils et d’architectes est a votre
disposition.

Your tailor-made solution

Nos experts effectuent divers essais et analyses dans le cadre de problemes d’humidité, de résistance des matériaux, et de
I'inspection de la qualité et de I'exécution. Parmi ces services, vous trouverez notamment :

Problémes d’humidité

essai d'absorption des fagades a la pipe en verre
mesures d’humidité par bombe a carbure
mesures électroniques de I'’humidité

e etc.

Résistance des matériaux

e contrble de la dureté de la surface des planchers au trusquin
e etc.

Inspection de la qualité d’exécution

e mesures de planéité des planchers
e suivi des fissures par l'installation de fissurométres
e etc.

Your result

Vous recevez un rapport reprenant les résultats des mesures et les analyses qui les accompagnent. Ce rapport permet de
conclure si les travaux ont été effectués de maniere conforme, de déterminer la cause et I'ampleur des dégats constatés, etc.

Please note

o Arrétés royaux

e RGPT et code sur le bien-étre au travail
e RGIE

e Réglements régionaux et communaux

Normes et standards

Normes belges et européennes notamment les normes de la série NBN EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et la série NBN B
Spécifications techniques unifiées STS

Notes d’information technique CSTC, CRR et ATG

Reégles techniques ETAG et PTV

Cahiers des charges spécifiques
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In which situation?

Ce service s’adresse principalement aux :

e entrepreneurs

e gestionnaires de batiments
e architectes

e particuliers

e etc.
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